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 الملخص:

 بسبب اللون هذا طبيعة خلال من الألوان عن الأولى انطباعاتنا تحديد يتم ،حيث الحُلي تصميم في حيويًا دورًا اللون يلعب

 التضاد ويُعد للمصمم، إلهام مصدر التأثير هذا ويصبح الشکل إظهار في تأثير من للألوان لما الحسي، بإدراکنا إرتباطه

 المتميزة التقنيات هذه إحدى وکميالم فن ويُعتبر ، الأسطح معالجة تقنيات خلال من المضافة الحُلي، تصميم قيم أحد اللوني

 خلال من الحرارية العجينة من متعددة ألوان أو الأحمر النحاس مع الفضة مثل المختلفة المعادن من لونين فيها يتجاور التي

 اللوني، التضاد عن مُعبرة السطحي التأثير هذا لإعطاء والمعرفية، التکنولوجية التطورات مع مستحدث کمصدر التجريب

 في التقنية هذه ظهرت ، للحُلي لونية کإضافة تميزاً  التقنيات أکثر من واحدة ، Mokume Gane الموکمي تقنية تُعتبر لذا

 لأنها المعدن، تعني" جين" و الحبوب خشب تعني" موکمي" فکلمة الخشبي، الأثاث في تستخدم وکانت عام 300 منذ اليابان

 والأحجار المينا مثل تقنياته تعددت لذا الحُلي، تصميم في وحيوي هام ورد اللوني للتضاد أن وحيث تأثيرالخشب، تعطي

 کإحياء أخرى، مداخل إيجاد وجب لذا ، تقليدية باتت ولکنها للحُلي الجمالى الجانب تٌثرى التقنيات فهذه وغيرها، والأکسدة

 لفن اللوني التضاد استخدام هل: يالتال التساؤل في المشکلة وتتلخص الحُلي، تصميمات وتنفيذ تصميم في الموکمى فن

 تقنية بإستخدام مختلف طابع لها لونية قيمة إضافة إلى البحث أهمية وترجع للحُلي؟، التصميمية العملية يٌثرى الموکمى

 علي الضوء تسليط في البحث هدف جاء کما التجريبي، المنهج البحث وأتبع معاصرة، حُلي تصميمات إخراج في الموکمى

 .اللوني التباين ضوء في المضافة اللونية القيمة تؤکد معاصرة حُلي تصميم في وإستخدامها إحياءها لإعادة کميالمو تقنية

 

 الكلمات المفتاحية:

 اللوني الموکمي،التضاد الحُلي،فن تصميم

 

Abstract: 

Color plays a vital role in jewelry design, as our first impressions of colors are determined by 

the nature of this color due to its association with our sensory perception, contrast color is one 

of the valuesof jewelry design, added Through surface treatment techniques. 

The Mokume art is a technique in which two colors of different metals are adjacent Like silver 

with copper Or thermal clay through experimentation, To give this superficial effect expressive 

of color contrast. 

This technique appeared in Japan 300 years ago and was used in wooden furniture, the word 

"mokume" means wood grain and "Gane" means metal because it gives wood effect, whereas 

as contrast color plays an important and vital role in jewelry design, so its techniques are varied, 

such as enamel, stones, and others. 

it has become traditional, so it is necessary to find other approaches, such as reviving the art of 

Mokume in the design and implementation of jewelry designs, The problem is Next question: 

mailto:prof_heba_selim@yahoo.com
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Does the use of contrast color in the art of Mokume enrich the design process of the jewelry??, 

The importance of the research is due to Adding a color value that has a different character by 

using the Mokume technique in the production of contemporary jewelry designs, and follow 

search curriculum demo, as mentioned search objective at Shedding light on the Mokume 

technique to revive it and use it in the design of contemporary jewelry that emphasizes the added 

color value in light of the color contrast. 

 

Keywords: 

jewelry design,Mokume art,contrast color 

 

 مقدمة:

عطي ينسجام الألوان في التصميم فإالفني، في العمل  معالجات الأسطحهمية اللون إلى كونه أهم عناصر أ ترجع     

ختلاف أطوال الموجات الضوئية في الأشعة إتوقف على يإدراك البصري للألوان الو ،الإدراك الحسي بفاعليتها في الشكل

ختلاف الذي يترتب عليه إحساس العين بألوان مختلفة بادئة من الأحمر )وهو أطول موجات الأشعة لإالمنظورة، "وهو ا

 (242)رياض، بدون تاريخ،صالضوئية(." ية( ومنتهية باللون البنفسجي )وهو أقصر موجات هذه الأشعةالضوئ

ي عامل آخر، ويرجع السبب في ذلك إلى أنسجام اللون في التصميم هو العامل الموجه للمتلقي أكثر من بافالإحساس      

ا ينطوي على عملية ذاتية بالنسبة للمصمم ولكنها لاتأتى من كلاهم للونيةابالعلاقات  انفعالاتنإأن الإدراك الحسي باللون و

 الذي يُعبر والتي منها التباين اللوني فراغ لأن المصمم مرتبط بيئياً كما أنه مرتبط بالقواعد والأصول الخاصة بالتصميم،

، ة وجمالية للتصميمييضيف قيم تصميملتباين بحد ذاته فاعن درجة وضوح الأشكال في مشاهدها بكلّ أبعادها وحدودها، 

لتباين في اللون فاكبيراً،  اً لدى المتلقي، بل يتأثر إدراكه للمسافات تأثر ياً قو ساً نتباه ويحقق إحسالإفهو يساعد على جذب ا

كامل في تحقيق التناسق والتوازن  ثيرله تأكما أن  لحركة من خلال أنظمته البنائية المتعددة،با الإيهاميؤدي دوراً فاعلاً في 

 .والتكوين العام له

نفعالاتنا و أساس تقويمنا إالتصميم و خصوصاً أنها تساعدنا على فهم أسس  في ماً وتعد بعض النظم اللونية عاملاً ها       

والتى يمكن تحقيقها من خلال معالجات الأسطح  ،قيمة جمالية وفنية تميزه لللونيكون  الحُليمجال تصميم  فيو للأشياء،

أسلوب تطبيقها وألوانها المتميزة والأكسدة  فيالمينا بما تشمله من تنوع و يم بالأحجار الكريمة والشبه كريمةللمعادن بالتطع

 ماسبق قيمته اللونية وطرق تطبيقه، كما يعتبر فن الموكمى  ولكل وغيرها من معالجات الأسطح، والطلاءات المتنوعة

Gane Mokume  غير ملموس، وهى تقنية  لكنهو ئياً مر سطحياً  اً التى تعطى مظهرو للمعادن،اللونية  المعالجاتأحد هذه

الفنية سواء كانت معادن  تجاور الألوان بمختلف قيمها وهي تعتمد على تظهر مثل تعريقات الخشب في الطبيعة، قديمةيابانية 

ختلاف لإفيبرز ا ،تنوعةم تأثيرات سطحيةللحصول على أو عجائن حرارية متباينة الدرجات اللونية لتعطي تشكيلات فنية 

ويهدف  لإيجاد مداخل تصميمية جديدة لمعالجات الأسطح تُثري تصميم الحُلي، لفن الموكمي القيمة اللونية حدة تباين في

اللونى والتأثيرات المتنوعة التى يمكن الحصول عليها بالتجريب  التباينستفادة من لإبالدراسة وا فن الموكمي حياءإإلى  البحث

 حديثة تحمل سمات تراثية مصرية. ليحُ لتصميم 
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 :البحث مشكلة

لخ، فهذه إكسدة .....لأحجار والأ، لذا تعددت تقنياته مثل المينا واالحُليتصميم  في ياً وحيو ماً ها اً دور نياللوالتابين يلعب 

تصميم  فيحياء فن الموكمى إ، كخرىأيجاد مداخل إولكنها باتت تقليدية ، لذا وجب  للحُليالتقنيات تٌثرى الجانب الجمالى 

 معاصرة. حُليوتنفيذ 

 السؤال التالى: فيوتتلخص المشكلة 

 ؟المعاصرة للحُليالموكمى يٌثرى العملية التصميمية  التباين اللوني لفنستخدام إهل 

 

 : البحث هميةأ

 معاصرة حُليخراج تصميمات إ فيستخدام تقنية الموكمى باضافة قيمة لونية لها طابع مختلف إ. 

 

  :البحث هدف

  معاصرة تؤكد القيمة  حُليلإعادة إحياءها وإستخدامها في تصميم  تقنية الموكمييهدف البحث إلى تسليط الضوء علي

 في ضوء التضاد اللوني.اللونية المضافة 

 

 فرض البحث:

 .إمكانية استخدام تقنية الموكمي لإثراء تصميم حُلي معاصرة 

 

 منهجية البحث:

     منهج تجريبى 

 

 اللون:أولا: 

لبهجة والسرور، ويرتبط افهو منبع  الفن جهجميع أو فينسان حيث يحتل مكانة مهمة لإحياة ا فيدورًا كبيرًا  لللون"إن 

 :على الإنسان كمايلي فهناك ثلاثة تأثيرات رئيسية بالحياةارتباطًا وثيقا 

 نسان )تأثيرات سيكولوجية(لإنفس ا فيتأثيرات  -1

 نسان )تأثيرات فسيولوجية(لإا وظائف جسم فيتأثيرات  -2

 (19،ص2013)حقيتأثيرات ذات قيم تشكيلية مرئية". -3

ستمتاع لإويتوقف ا ،ستخدام الألوان مسألة فنية كبيرة فيوجد الإحساس بالألوان لدى الجميع بنسب متفاوتةإعملية  لذلك تُعتبر

رتباط الألوان إثة، كما ترجع إلى وات مكتسبة وموروما يحمله من خبر المُتلقينسجام الألوان على عوامل ذاتية ترجع إلى بإ

 بعضها ببعض.

 الحُليمجال  فيو ،المُتلقيثر على لتؤأعمالهم بقوة  فين فظهرت لللو بالنواحى التأثيرية اً كثير مصممي الحُليهتمام إلذا كان 

التعبير باللون في  تيفيأ تدي الحُلي،، كما تعبر عن شخصية مرلمايحققه من قوة جاذبة للمتلقى باً يكون التأثير باللون مطلو

وكذلك عن طريق فن الموكمى والأكسدة وغيرها كريمة وألوان المينا  الشبهحجار الكريمة ولأا إضافة الحُلي عن طريق

 كد القيم الفنية وراء هذا الفن . يؤساليب وخامات حديثة بأحديثًا حيث أصبح تناول الموكمى 
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مكانيات فن إوكذلك والتباين اللوني ومايحققه من إعلاء قيمة التصميم، وء واللون العلمية المعرفة الدقيقة لقوانين الضبو

 ماً ها اً يلعب الضوء دورحيث مى بشكل به تجسيم كمكن صياغة المومفهم التأثيرات ودراستها فمن ال فيالموكمى يساعدنا 

 المتلقى. تُسعدمن إنتاج أعمال فنية  الحُلياز قيمه التشكيلية ممايمكن مصمم إبر في

 

 :التضاد اللوني 

نتقال مفاجئ وسريع من حالة إلى عكسها من الإثارة إالتضاد: "هو الحالة التي تجمع بين الشيء ونقيضه، وهي في الواقع 

 (40، ص 1994صالح وآخرإلى الرتابة، ومن الهدوء إلى الفزع" )

مة داخل الفضاء التصميمي مثل التضاد بالقيمة والتشبع التعارض بين الألوان المستخدأيضاً بأنه  التضاد اللونيويُعرف 

 .(2)الربيعي بدون تاريخ، ص والظل والضوء والحار والبارد" 

يُقصد بهما الإخ، لذا فإن التضاد والتباين ختلاف بين لونين أو أكثرلإالزيادة في درجة ا بأنهالتباين اللوني كما عّرف شوقي 

وع الذي يستخدمه المصمم، للحصول على القيم الجمالية حيث تلعب درجة التباين في لوتلاف بين العناصر التي تُحدث التن

 ن الوحدات أو حجمها أو ملمسها دوراً في تحديد مدى التقارب الواجب بين هذه الوحدات.

ختلاف إتيجة لأن التباين الحاصل نعن التضاد اللوني،  ةالناتج الاختلافاتفي إدراكه للتصميم على تلك  المُتلقي فيعتمد

الخواص يتوقف على للتباين اللوني الذي  إدراكه، من خلال بالعمق والحركة ياً قو ساً إحسا المُتلقي الدرجات اللونية يولد لدي

 وتصل نبضاتها للمخ فيترجمها إلى رموز وأشكال وعلاقات وإشارات، عند المُتلقي ركها الشبكيةتُدالتي و، للألوان الضوئية

العين، في حال وضع  وكلمّا ازداد وضوح رؤيته في مكتسبة من الحياة، معاني ودلالات تكون موروثة أوفترتبط الألوان ب

أشكال التضاد اللوني،  على شكل من فنحصلمع بجانب سطح آخر قاتم يمتصّ الضوء للاسطح يعكس الضوء كالمعدن ا

 وهذا مايحدثه فن الموكمي من تضاد لوني مميز.

 

 فن الموكمى:ثانياً: 

والحصول على التباين  كإضافة لونية للمعدن تقنيات معالجة الأسطحمن أهم  Gane Mokume تقنية الموكمى عتبرتُ 

تعني كلمة وعام لصنع السيف في اليابان ،  300تم استخدام هذه التقنية منذ حيث “اللوني حديثًا بإستخدام عجينة الفوم، 

mokume  حبيبات الخشب" وتعني كلمة"gane "تجزيعات سم لأن المنتج النهائي يشبه لإبما تمت صياغة افر ،"معدن

تقنية أكثر تعقيدًا، لكن النتائج ، فهي باللحام تُصنعمن صفائح معدنية في كتلة   Mokume ganeيتكون و ،الخشب الرقائقي

 Fernando,2006,p66))."أفضل بكثيرالنهائية 

عطاء هذا التأثير لإ معادن حيث يستخدم نوعين مختلفين من المعادنأحد أساليب مظهر السطح للتقنية الموكمي  تُعتبرلذا 

لخ، إ.....  Brass، والنحاس الأحمر مع النحاس الأصفر copper مع النحاس الأحمر silverمثل الفضة المميز السطحى 

ن إف الحُلي،تصميم مجال  ، ممايُثرىمابين المعدن الفضي اللامع والنحاس الأحمر المؤكسد مع الوقت متباينة ناً لواأفتعطى 

 .الحُليلمظهر سطح اللون له أهميته في إثراء القيمة الجمالية 

 

 الخامات المستخدمة لتنفيذ الموكمى : -1

 ، لذا تستخدم المعادن كالتالى :  Mokumeالمكومياللون حتى يظهر جمال  فيهذه التقنية معدنين متباينين  فييستخدم  -أ

 فضة ونحاس أحمر -

 رفضة ونحاس أصف -
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 نحاس أحمر ونحاس أصفر  -

والعجائن  ستخدام عجينة الفومإتشكيلات متنوعة مثل على ألوان و العجائن المصنعة للحصول كما يُستخدم حديثًا -ب

 الحرارية.

 

 طريقة تنفيذ الموكمي  -2

 تنفيذ الموكمي المعدني: -أ

معدنين معًا يتم فيه ربط عدة طبقات من البإستخدام طبقات من معدنين مختلفين لونيًا  Mokume gane يتم تنفيذ المكومي

ل تنفيذ تقنية ( يوضح مراح1بشكل دائم في طبقات متناوبة لتشكيل كتلة في التقنية اليابانية التقليدية كمافي شكل رقم )

ة تتم عملي الموكمي، يتم تحقيق الرابط عن طريق اللحام المنتشر بين الطبقات بربطها معًا جيدا ثم وضعها في فرن حتى

ب(، وتأتي 1) أ(، ثم تبرد وتهذب الأطراف بالبرادة حتى تتساوى الجوانب معًا كما في شكل رقم1اللحام كما في شكل رقم )

عًا لمعدل مم أو أكثر تب4بعد ذلك عميلة السحب المستمرة مع التخمير بالتناوب مع السحب حتى نحصل على شريحة سمكها 

ة الدوارة )الفريزة(، مكومي، ثم تأتي مرحلة التشكيل بإستخدام أدوات التفريز بالماكينالتداخلات المطلوبة في الشكل الأخير لل

لسحب مرة د(، ثم نعيد عملية ا1جـ( و بالمبارد لإحداث عمق في طبقات المعدنين كما في شكل رقم )1كما في شكل رقم )

 دنين المتجاورين، مع تعرض أحدمم ، فيظهر على السطح تموجات متنوعة للمع0.7أخرى حتى نصل للسمك المطلوب 

 المعدنين للأكسدة يتأكد التباين اللوني.

 
 ب( الشرائح بعد تهذيب جميع الجوانب1شكل رقم)

 
 أ( الشرائح بعد لحامها1شكل رقم )

 
 

 

 
 

 

 د(1شكل رقم)

نية في الأعلى يوضح التشكيل بالمبرد على كتلة الشرائح المعد

 ير بعد السحبوالصورة بالأسفل توضح التأث

 جـ(1شكل رقم )

، الصورة في الأعلى توضح تجويفات بالدريل في عمق الشرائح

 والصورة بالأسفل التأثير بعد عملية السحب

 ح مراحل تنفيذ تقنية الموكميد( يوض-أ1شكل رقم )
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على شرائح  يختار المصمم سبائك المعادن مختلفة الخصائص، للحصول mokume ganeفعند صُنع شرائح الموكمي  

ه الخصائص (، ونجد من أهم هذه الخصائص هي اللون والقابلية للتطويع، فلا تشمل هذ2المعدن النهائي كما في شكل رقم)

تخدام العوامل اعتبارات اللون الطبيعي للمعدن فحسب، بل تشمل أيضًا أنواعًا مختلفة التي يمكن تغيير لونها عن طريق إس

تتراوح السماكة ل(، ويتم تحضير الألواح بالسحب 3دة لإحداث التباين المطلوب كمافي شكل رقم)الكيميائية أو الحرارة للأكس

 مم. 0.7من رقائق معدنية إلى ألواح بسمك 

  
 (2شكل رقم)

شريحة مكومي من معدني الفضة والنحاس الأحمر 

 يظهر التباين اللوني

 (3شكل رقم)

شريحة مكومي من معدني الفضة والنحاس الأحمر 

 المؤكسد يُظهر التضاد اللوني

 

 وكمي بالعجائن:طريقة تنفيذ الم -ب    

وكذلك العجا يتميز فن الموكمي بجمال التأثيرات المتنوعة من خلال التجريب بإستخدام خامات مختلفة من سبائك المعادن،

عدد لانهائي من ألوا مكانية الحصول علىلا حصر له لإ نياً لو يناً جمالية وتبا قيماً ئن الحرارية الملونة والتي تضفي ألوانها 

 ( يوضح خطوات تنفيذ الموكمي بالعجائن الحرارية، 1كما في جدول رقم ) ن العجائن بخلطها معًا

 ( يوضح خطوات تنفيذ الموكمي بالعجائن الحرارية1جدول رقم )

https://www.youtube.com/watch?v=7SU-g9n_1y0 

 
 من العجينة الحرارية وقد وضع عليها رقائق من الذهب والفضة ثم إضافة ألوان ميكايتم تجهيز طبقة  -1

 
ود توضع طبقات متتالية من شرائح العجينة الحرارية من الأس -2

 والرمادي والأبيض لإحداث التباين اللوني

 

 
 تقطع العجينة الاسطوانية إلى شرائح -3
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تمتلأ كل  ترص الشرائح الصغيرة على الشريحة الكبيرة حتى -4

 المساحة

 
تين تبسط الشريحتين معُا حتى تندمجا معًا وتقطع إلى شريح -5

 تضاف كلا فوق الأخرى ثم تبسط مرة ثانية

 
 تُستخدم قوالب القطع تبعًا للتصميم المطلوب -6

 
 30لمدة  275Fتوضع هذه الوحدات في فرن درجته حرارته  -7

 دقيقة

 
ين طبقة من الريز بعد خروج القطع من الفرن يضاف على سطحها -8

 الشفاف لإضفاء مظهر زجاجي عليها

 
ياغة بعد أن يجف الريزين تصبح القطع جاهزة للإستخدام في ص -9

 الحُلي

 

  وفن الموكمى: اللوني التضاد -3

 التصميميةات ستلهام لمجالات الفنون المختلفة والتى نستقى منها المفردللإالطبيعة هي المصدر الرئيسي  تُعتبر       

ولكن  ،يةالتعريقات الخشب يُحاكيبدايته ومن خلال تعريفه  فيبصفة خاصة، فجاء فن الموكمى  الحُليعامة و تجاتللمن

ت متنوعة بديلة ستخدام خاماإاللون، وحديثًا مع التطورات التكنولوجية والمعرفية الحديثة و فيستخدام معدنين متباينين بإ

ن مصادر ضوء التجريب الذى أصبح في العصر الحديث واحداً م ارية، ففيمثل عجائن البوليمرز الحرللخامات الطبيعية 

فاهيم مستحدثة غير مالتي تحقق  ،إذ أنه عملية تجمع بين استمرارية التفكير المنطلق أو المتشعب أو الابتكاري ،الرؤية الفنية

لصدفة بشكل اأو التعامل مع  ،لعفويةولا يعنى التجريب في الفن ا الحُلي،في البحث عن القيم الفنية في تصميم  مسبوقة

ة التجريب القائم لى الوجدان المتميز بذاتية التعبير للمصمم، ومع كثرإلى الفكر المنطقى إضافة إلكنه عملية تخضع  ،مستمر

ظيف ابعة من تونبالإضافة إلى متغير اللون، وإضفاء قيم والابتكار،  منالحٌلي  مصمم يتمكنساسيات التجربة العملية أعلى 

 مختلفة. ستخدام خاماتبإقيم فنية نابعة من التجريب في العمل الفني  للعمل يُعطي ،اللون وتوزيعه وأساليب إضافته

ات تشكيلية علاق لإدراك جديدة رؤى إيجاد الحُليمقدرة مصمم  فيصبح أستخدام الخامات البديلة إومن خلال فن الموكمى و

 .للحُليالجمالية والوظيفية ته قيم وتتداخل قيمة اللون مع، مألوفةغير 

مميزاته اللونية  منهما فلكلً ويؤكد اللون وحدة التصميم من خلال بناءها التشكيلي بالخامات المتنوعة مابين المعدن والعجائن 

من خلال  تُطرحوالتشكيلية التى تؤدى إلى التوافق مع الغرض من التصميم قد يكون لعرض فكره ما أو مفهوم ما كقضية 
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فكلما “، مصمم ، وفي بعض الأحيان يشير اللون كمفهوم حسي لجوانب مرتبطة بالخيال والغموض والاغتراب والجرأةال

كان إدراك الباحث لطبيعة الخامات اللازمة لتعبيره الفني واضحاً، فإن ذلك يساعد على أدائه للمهارة، وزيادة قدرته الابتكارية 

 (3،ص2008زنون:.)”في تطويع الخامة

الاختلاف في  زيادة شدّة التباين فيما بينها معفيها بكونه الظاهرة التي تتزايد اللوني  التضادد فلفسة تقنية المكومي فتؤك

اللونيّ في  تضادّ لبعضها البعض، ويمكننا أن نطلق مفهوم ال درجات الألوان تزيد من تمايز الألوان واختلافها عند مجاورتها

فكلما مر لمؤكسد مر احالمتمثل في النحاس الأ ن الأسودولللو ببريقها المعهودلة في الفضة المتمث حال مجاورة اللون الأبيض

موكمى  شريحة في( حيث يظهر التباين اللونى 4شكل رقم) فيالزمن زاد تأكسد النحاس الأحمر بجانب معدن الفضة ، كما

 مابين النحاس الأحمر والفضة. 

 
 يحة موكمى من النحاس الأحمر والفضةشريوضح التضاد اللوني في  (4شكل رقم )

  

 :أنواع التضادّ اللونيّ ثالثاً: 

 :التضادّ اللونيّ في القيمة“ -1

نّ أ أي،  حتغيير درجة لون بالنسبة لدرجة لون مجاور له فالتجاور يظهر اللون الفات فيالتى تتخصص  الظاهرة"هو تلك 

أكثر مع  ونين أوحيث تظهر القيمة اللونيّة للألوان عند تجاور لقوّته عند التضادّ،  كلّ لون يكتسب قيمته اللونيّة بحسب

 .بعضهما البعض، ممّا يساعد على بروز الاختلاف في قوّة اللون وحدّته

 

 :التضادّ الضوئي في اللون -2

غامقاً فوق  ونبدو الليالبصريّ، حيث يبدو اللون فاتحاً فوق الدرجة الغامقة منه، بينما  ويتدرّج هذا المفهوم تحت مبدأ الخداع

 الدرجة الفاتحة منه

 

 صفة اللون: فيالتضادّ  -3

الصفة  فيذا تساوت الدرجة، والتغيير إ -بتغيير صفة لون ما بالنسبة لصفة لون آخر يجاوره تختص"فهو تلك الظاهرة التى 

لموكمى ا فيحقق وهذا مايت(، 18،ص2013)حقي،يكون أكثر وضوحاً عند خط تجاور اللونين، ثم يأخذ بالتلاشى تدريجيًا"

الأخضر،  ( ، فعند تجاور الأحمر مع اللون5شكل رقم) فيحداث تباين لونى كما إمن  Foam Clayستخدام عجينة الفوم بإ

 .ناً نجد الأحمر يزداد أحمرارًا ونجد الأخضر يزداد لمعا
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 موكمى بعجينة الفوم يوضح التباين اللونى (5شكل رقم)

 

صلها من خلال معالجة تالمعلومات اللونيّة التي  تُبنى على قيام أنظمة الرؤية البشريّة بترجمةنظريّة اللون المضادّ  نفإلذا 

زدياد إلتباين أحدهما ساخن والآخر بارد فينتج عن ا ملينتجاور لونين متكا ، فعندالعصبية الإشارات القادمة من الخلايا

 لوان الساخنة.لوان الباردة والألأالموكمى بين ا فيلتباين ( الذى يوضح ا6شكل رقم ) فيسخونة الأول وبرودة الثانى كما 

 
 لوان الباردة والألوان الساخنة.لأالموكمى بين ا فييوضح التباين  (6شكل رقم)

 

ن ملاحظة فريدة ومميزة، حيث يمك تصميماتلتقديم  اللوني وخصائصه دستعانة بمفهوم التضالإإلى ا المصممونيلجأ لذا 

المجالات  ، ولعلّ أكثروالفن عامة اللوني في اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية وفنّ الديكور ظهور خصائص التضاد

ستخدمة والتى تٌثرى المعادن الم فيلمايتميز به من تباين  الحُليصياغة  فيهو فن الموكمى الفنية استفادة من التضاد اللوني 

عمال الباحث أمن  الحُليية مرتديه، وفيما يلى عرض لبعض تصميمات دائما عن شخص يُعبرالذى  الحُليالقيم الفنية لتصميم 

 باستخدام تقنية الموكمى.
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 تطبيقات البحثرابعاً: 

 (1تطبيق رقم )( يوضح توصيف 2جدول رقم )

 
 تصميم وتنفيذ الباحث ( 7شكل رقم )

 

 
 ريوضح التباين في فن الموكمي بين الفضة والنحاس الأحم (8شكل رقم )

 دلاية  المنتج

 سم 10x 6 الأبعاد 

 مصرى قديم  الاتجاة الفنى 

 ونحاس أحمر  925فضة عيار  الخامة

 بيت فص –النشر  –( بالتناوب معادن الفضة والنحاس الأحمرلحام شرائح من الموكمى ) التقنيات المستخدمة

 اللحام - قطع كابتشون

ميزة فهى العديد من القطع الفنية المت فيلة فنها التى ظهرت صابأتتميز الحضارة الفرعونية  فلسفة العمل 

قلائد  يفنتظام والتكرار لإلذا جاءت الدلاية مستوحاة من ا المصممين،لهام لكثير من إمصدر 

 فيم الحصول على هذا الانتظا فيستخدام فن الموكمى إ فيالملوك الفرعونية والتى تمثلت 

ب الشمس الأعلى يكتمل التصميم بتجريد لمرك فيلدلاية ومن ا السفليالجزء  فيصفوف متتالية 

 الفرعونى التى تمثل الحياة.  
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 (2تطبيق رقم ) ( يوضح توصيف3جدول رقم )

 
 ( تصميم وتنفيذ الباحث9شكل رقم )

 
 (يوضح التباين في المكومي للفص الدائري باستخدام العجائن الحرارية10شكل رقم )

 دلاية  المنتج

 سم6سم و الارتفاع الكلى 4دائرة قطرها  د الأبعا

 الفن الاسلامى  الاتجاة الفنى 

 عجينة الفوم  فيوالموكمى متمثل   925فضة عيار  الخامة

معة من الدائرة الداخلية باستخدام العجائن الحرارية مع إضافة طبقة لاالموكمى ) التقنيات المستخدمة

 ( على السطح

 لتصميما( للجزء المعدني من لقطرا -اللحام –النشر  تقنيات)

ة فجاء تجريده للكائنات الحي في ميسلالإعناصر التصميم مستوحاة من فلسفة الفن ا وصف العمل

تم  تم تحويره وكأنه ممسك بفريسة ميسلالإعن طائر من الفن ا مُعبراً التصميم 

لون التنفيذها بعجائن الفوم للحصول على التباين اللونى مابين اللون الأسود و

ات الفن لتصنع الهلال أحد مميز المربعالذهبى ويكتمل التكوين بدائرتين من السلك 

 مان.لأحتواء والإمعبرة بذلك عن عش الطائر مصدر ا لإسلاميا
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 (3تطبيق رقم ) ( يوضح توصيف4جدول رقم )

 
 ( تصميم وتنفيذ الباحث11شكل رقم )

 
 مي باستخدام العجائن الحراريةيوضح التباين في المكو (12شكل رقم )

 دلاية  المنتج

 سم5سم و الارتفاع الكلى 8دائرة قطرها  الأبعاد 

  المعاصر الفن الاتجاة الفنى 

 العجينة الحرارية فيوالموكمى متمثل   925فضة عيار  الخامة

 اينة(باستخدام العجائن الحرارية ذات الألوان المتبالموكمى )تقنية  التقنيات المستخدمة

رق( للجزء المعدني من االترصيع بحجر الابس الأز -اللحام –النشر  تقنيات)

 لمنتج

ميمن المدرسة التجريدية في تجريد لإنسان والذي عناصر التصميم مستوحاة  وصف العمل

ثل رأسه حجر الابس الأزرق، حيث يعبر اللون الأزرق عن الراحة والإطمئ

عالمنحنية المكونة لجسم الشخص مما ينان والتي تمثلت في خطوط الموكمي 

 طي إحساس بالاسترخاء.

 

 :والتوصيات النتائجخامساً:

 النتائج: -أ

يؤدى إلى  لحُلياتصميم وتنفيذ  فيستخدام اللون وتقنيات تنفيذه المتنوعة لإإن قيام المصمم بالربط بين القيم الفنية  .1

 هذا المجال. فيالمنافسة 

لإيجاد مداخل  ونىالتباين الليحقق معايير  تصميمات بفن الموكمىنتاج إ في للمعدن ات بديلةستخدام خامإتجاه إلى لإن اإ  .2

 جديدة لتصميم الحُلي.
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التجاعلى عدد لانهائي من للحصول لا حصر له  نياً لو يناً جمالية وتبا قيماً  على تصميم الحُليلعجائن الحرارية ا تضفي .3

 رب اللونية والتشكيلية.

 

  التوصيات: -ب

 .المعاصرة الحُلي عطاء نتائج مستحدثة لتصميملإاج فن الموكمى إلى مزيد من التجريب يحت .1

  .بصفة خاصة الحُليالمنتجات عامة وتصميم  فيمكانيات فن الموكمى إبتوظيف هتمام لإضرورة ا .2

 التراثية بمختلف الطرز. الحُليتصميمات  فيالحث على عمل دراسات لفن الموكمى وتوظيفه  .3
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